3.4.4. Umwandlungswärme
Wie viel Wärme ist erforderlich, um 1 t Aluminiumschrott mit einer Ausgangstemperatur von 20°C zu schmelzen?

Lösungsplan:

(1) Berechnung der Wärme bis zur Schmelztemperatur

(2) Berechnung der Schmelzwärme

(3) Addition der berechneten Wärmemengen

geg.: 
m = 1 t = 1000 kg




ges.:
Q


(1 = 20°C


(2 = 660°C
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Lösung:

(1) 
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(2) 
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(3) 
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Zum Schmelzen von 1 t Aluminiumschrott ist eine Wärme von etwa 1000 MJ notwendig.
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